


Lavar e secar.

Opacificar o metal (p.ex. Biocal).

Para aumentar a adesao, aplicar o condicionador de porcelana por 4 minutos lavar e secar.
Aplicar o Silano sobre a porcelana fraturada e aguardar 1 minuto; realizar nova aplicagao.
Aplicar MASTER BOND DE de forma uniforme sobre toda a superficie condicionada.

. Evaporar o solvente com jato de ar.

. Aplicar nova camada de MASTER BOND DE da mesma forma do passo anterior;

10. Evaporar o solvente com jato de ar;

11. Fotopolimerizar por 20 segundos.

12. Completar o reparo com compésito seguindo as orientagoes do fabricante.

* Realizar, se necessario, o mascaramento do metal.

IV. Cimentagao de Facetas em Porcelana:

. Preparar a superficie interna da pega, de acordo com o material com o qual foi confeccionada.
Aplicar o Silano nas superficies internas e aguardar por 1 minuto; realizar nova aplicagao.
Realizar a profilaxia do preparo com pedra pomes e dgua.

Lavar e secar.

Fazer o condicionamento écido (p. ex. ATTAQUE GEL) por 30 segundos em esmalte e 15 segundos em dentina.
Lavar abundantemente com dgua/ar a drea condicionada por 30 segundos.

. Secar a dentina (sem desidratar) com papel absortvente. £ importante secar bem o esmalte e ndo desidratar a dentina; a dentina
deve apresentar um brilho de umidade.

8. Aplicar ativamente MASTER BOND DE de forma uniforme sobre toda a superficie condicionada.
9. Evaporar o solvente com jato de ar.

10. Aplicar nova camada de MASTER BOND DE da mesma forma do passo anterior.

11. Evaporar o solvente com jato de ar;

12. Fotopolimerizar por 20 segundos.

13. Espatular o cimento e aplicar nas facetas.

14. Assentar cuidadosamente as facetas e retirar todos os excessos.

15. Fotopolimerizar primeiramente na margem gengival seguida pela coroa e incisal.
CONTRAINDICACAO:

MASTER BOND DE ¢ contraindicado para pessoas com sensibilidade a algum dos componentes do produto.
PRECAUCOES:

- Manipular o material com luvas de litex para evitar o contato com a pele.
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- Caso ocorra contato com drea dos olhos, lavar abundantemente com dgua corrente. Se persistir a irritagao, consulte um médico.

- O risco de sensibilidade pés-operatéria pode ser minimizado realizando-se preparo cavitario conservador.

- O material restaurador deve ser colocado e fotopolimerizado em camadas para diminuir a contragdo de polimerizagao e a
oclusao deve ser sempre verificada.

- Durante a utilizagao do aparelho fotopolimerizador, seguir as orientagoes do fabricante relativas a protegao dos olhos.

- Apds o uso, deve ser observado o perfeito vedamento dos frascos para evitar que o material seja exposto a luminosidade.

- A embalagem aberta por muito tempo pode levar a alteragao das caracteristicas e propriedades do produto.

- Nao armazenar na proximidade de produtos que contenham Eugenol, pois tal fato interfere na polimerizacao.

- Realizar o descarte do produto de acordo com a legislagao local, assegurando sua completa descaracterizagao a fim de impedir
sua reutilizagao e danos ambientais.

ADVERTENCIAS: Nio utilizar produtos além do periodo indicado de validade.
O fabricante nao se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou nao previsto nas instrugoes de uso.
MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANCAS.
USO EXCLUSIVO DO CIRURGIAO DENTISTA.

MASTER BOND DE
Adhesivo Monocomponente

Fotopolimerizable para Esmalte y Dentina
pRsseNTATON: biodinamica
Kit de Introduccion:

Frasco de 1x5mL o 2x5mL de MASTER BOND DE;

Frasco de GEL ATTAQUE de 1x5 mL;

20 microcepillos;

Reposicion:

Frasco de 1x4mL y Tx5mL de MASTER BOND DE.

Reg. ANVISA: 10298550091

COMPOSICION:

MASTER BOND DE: Bisfenol A Glicidilmetacrilato, Grupos Dimetacrilato, Alcohol, Fluoruro de Sodio y Catalizadores.

INDICACION:

MASTER BOND DE se utiliza en restauraciones de resina compuesta fotopolimerizable para proporcionar adhesion de la
restauracion a la estructura dental (dentina o esmalte); en procesos de desensibilizacion dentinaria y unién de fragmentos; como
complemento a los sistemas de cementacion adhesiva; para unir carillas de porcelana y reparaciones de porcelana.
INFORMACION TECNICA:

MASTER BOND DE es un adhesivo para dentina, que permite la unién de la estructura dental (esmalte y dentina) a materiales
resinosos. Es un sistema adhesivo en el que el primer y el adhesivo se encuentran en un solo frasco (monocomponente), lo que
facilita el manejo por parte del odontdlogo. Es fotopolimerizable y de facil de aplicacion, es hidréfilo, proporciona fuerza adhesiva
y proteccion contra microfugas. El sistema adhesivo, como MASTER BOND DE, une micromecanicamente la dentina al material
resinoso formando una capa de dentina intertubular impregnada de resina, conocida como capa hibrida. MASTER BOND DE
tiene baja viscosidad, lo que le permite penetrar las porosidades del tejido dental e imbricarlo mecénicamente para obtener una
alta adhesion. Sin embargo, para una adhesion adecuada, es necesario acondicionar quimicamente el esmalte y la dentina, con
acido fosférico al 37%, para eliminar completamente el smear layer (barro dentinario que se deposita sobre el tejido dentinario
después de la preparacion de la cavidad), antes de la aplicacién del adhesivo. Los primers son sustancias que contienen
monémeros bifuncionales hidréfilos e hidréfobos y se disuelven en alcohol que, al tener la propiedad de desplazar el agua y las
propiedades voltiles, es ideal para transportar y esparcir los monémeros sobre la superficie. Con su extremo hidréfilo, son capaces
de humedecer eficientemente la superficie de la dentina, mientras que la parte hidr6foba ofrece suficientes puntos de unién para
la copolimerizacién con el posterior adhesivo de dentina. Los acondicionadores de dentina deben retirarse después de su
aplicacion. (Joao Galan Janior, 1999).

INSTRUCCIONES DE USO:

Realizar aislamiento absoluto.

I. Restauraciones de composite:

1. Grabar el esmalte durante 30 segundos y la dentina durante 15 segundos.

2. Enjuague bien el drea acondicionada con agua/aire durante 30 segundos.

3. Secar el esmalte por completo; hay que secar la dentina con un papel absorbente para que no haya deshidratacion de este
tejido, que podria perjudicar la adherencia; Para recibir la aplicacion del adhesivo, la dentina debe tener un brillo hdmedo.
Aplique activamente MASTER BOND DE de manera uniforme sobre toda la superficie acondicionada.

Evaporar el disolvente con un chorro de aire.

Aplicar una nueva capa de MASTER BOND DE de la misma forma que en el paso anterior.

Evaporar el disolvente con un chorro de aire;

Fotopolimerice durante 20 segundos.

Aplique el material de restauracion segin las instrucciones del fabricante.

En restauraciones Indirectas de Ceramica, Metal y Composite (Inlays, Onlays y Coronas Completas):

Preparar la superficie interna de la pieza, segiin el material del que fue fabricada.

Realizar el profilaxis sobre el diente preparado con piedra pémez y agua.

Realizar grabado écido (p. ej. ATTAQUE GEL) durante 30 segundos sobre esmalte y 15 segundos sobre dentina.

Enjuague bien el drea acondicionada con agua/aire durante 30 segundos.

Secar la dentina (sin deshidratarla) con papel absorbente. Es importante secar bien el esmalte y no deshidratar la dentina; la
dentina debe tener un brillo hamedo.

6. Aplique activamente MASTER BOND DE de manera uniforme sobre toda la superficie acondicionada;

7. Evaporar el disolvente con un chorro de aire.

8. Aplicar una nueva capa de MASTER BOND DE de la misma forma que en el paso anterior.

9. Evaporar el disolvente con un chorro de aire;

10. Fotopolimerice durante 20 segundos.

11. Utilice el cemento resinoso segun las instrucciones del fabricante.

1Il. Reparacion de Restauraciones Metal Ceramicas:
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1. Raspe la superficie expuesta del metal y la cerdmica con un chorro de éxido de aluminio o fresas de diamante.
2. Biselar los margenes de la porcelana fracturada.

3. Lavar y secar.

4. Opacificar el metal (p. ej. Biocal).

5. Para aumentar la adherencia, aplique acondicionador de porcelana durante 4 minutos, lave y seque.

6. Aplique Silano a la porcelana fracturada y espere 1 minuto; realizar una nueva aplicacion.

7. Aplique MASTER BOND DE uniformemente sobre toda la superficie acondicionada.

8. Evaporar el disolvente con un chorro de aire.

9. Aplicar una nueva capa de MASTER BOND DE de la misma forma que en el paso anterior;

10. Evaporar el disolvente con un chorro de aire;

11. Fotopolimerice durante 20 segundos.

12. Complete la reparacién con composite siguiendo las instrucciones del fabricante.

* Enmascarar el metal si es necesario.

IV. Cementacién de Carillas de Porcelana:

. Preparar la superficie interna de la pieza, segin el material del que fue fabricada.
Aplique Silano a las superficies internas y espere 1 minuto; realizar una nueva aplicacion.
Realizar el profilaxis de la preparacion con piedra pémez y agua.

Lavar y secar.

Realizar grabado écido (p. ej. ATTAQUE GEL) durante 30 segundos sobre esmalte y 15 segundos sobre dentina.
. Enjuague bien el drea acondicionada con agua/aire durante 30 segundos.

oW

7. Secar la dentina (sin deshidratarla) con papel absorbente. Es importante secar bien el esmalte y no deshidratar la dentina; la
dentina debe tener un brillo hdmedo.
8. Aplique activamente MASTER BOND DE de manera uniforme sobre toda la superficie acondicionada.
9. Evaporar el disolvente con un chorro de aire.
10. Aplicar una nueva capa de MASTER BOND DE de la misma forma que en el paso anterior.
11. Evaporar el disolvente con un chorro de aire;
12. Fotopolimerice durante 20 segundos.
13. Espatular el cemento y aplicarlo sobre las carillas.
14. Colocar con cuidado las carillas y retirar todo sobrante.
15. Fotopolimerice primero en el margen gingival seguido de la corona y el incisal.
CONTRAINDICACION:
MASTER BOND DE esté contraindicado en personas sensibles a alguno de los componentes del producto.
PRECAUCIONES:
- Manipular el material con guantes de litex para evitar el contacto con la piel.
- Si se produce contacto con la zona de los ojos, lavar abundantemente con agua corriente. Si la irritacion persiste, consulte a un
médico.
- El riesgo de sensibilidad postoperatoria se puede minimizar realizando una preparacién conservadora de la cavidad.
- El material restaurador debe colocarse y fotopolimerizarse en capas para reducir la contraccion de polimerizacion y siempre
debe comprobarse la oclusion.
- Cuando utilice el dispositivo de fotopolimerizacion, siga las pautas del fabricante con respecto a la proteccién de los ojos.
- Después de su uso, los frascos deben quedar perfectamente sellados para evitar que el material quede expuesto a la luz.
- Los envases abiertos durante mucho tiempo pueden provocar cambios en las caracteristicas y propiedades del producto.
- No almacenar cerca de productos que contengan Eugenol, ya que interfiere con la polimerizacion.
- Eliminar el producto de acuerdo con la legislacion local, asegurando su completa descaracterizacion para evitar su reutilizacion
y dafos ambientales.

ADVERTENCIAS: No utilice productos mas alld del periodo de validez indicado.
El fabricante no se hace responsable de los dafios producidos por un uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de
uso.
MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DE LOS NINOS.
USO EXCLUSIVO POR EL CIRUJANO DENTISTA.

MASTER BOND DE
Light-cured Single-component
Adhesive for Enamel and Dentin

biodinamica
PRESENTATION:
Introductory Kit:
1x5mL or 2x5mL bottle of MASTER BOND DE
1x5mL ATTAQUE GEL bottle;
20 microbrushes;
Replacement:
Tx4mL and 1x5mL bottle of MASTER BOND DE
Reg. ANVISA: 10298550091
COMPOSITION:
MASTER BOND DE: Bisphenol A Clycidyl Methacrylate, Dimethacrylate Groups, Alcohol, Sodium Fluoride and Catalysts.
INDICATION:
MASTER BOND DE is used in light-cured composite resin restorations to provide adhesion of the restoration to the tooth
structure (dentin or enamel); in dentin desensitization and fragment bonding processes; as a complement to adhesive
cementation systems; for bonding porcelain veneers and porcelain repairs.
TECHNICAL INFORMATION:
MASTER BOND DE is a dentin-enamel adhesive, which allows the bonding of the dental structure (enamel and dentin) to
resinous materials. It is an adhesive system in which the primer and adhesive are found in a single bottle (single component),
which facilitates the handling by the dentist. It is light-cured and easy to apply, it is hydrophilic, provides adhesive strength and
protection against micro-leakage. An adhesive system, such as MASTER BOND DE, micro-mechanically joins the dentin to the
resinous material by forming a layer of intertubular dentin impregnated by resin, known as a hybrid layer. MASTER BOND DE
has low viscosity, which allows it to penetrate into the porosities of the dental tissue and mechanically imbricate it to obtain high
adhesion. However, for adequate adhesion, it is necessary to chemically condition the enamel and dentin, with a 37%
phosphoric acid, to completely remove the smear layer (smear layer that is deposited on the dentin tissue after cavity
preparation), previously to the application of the adhesive. Primers are substances that contain hydrophilic and hydrophobic
bifunctional monomers and are dissolved in alcohol which, as it has the property of displacing water and volatile properties, is



